
発電用木質チップ燃料を乾かす！
岡山県農林水産総合センター 森林研究所 専門研究員 阿部剛俊

「木質チップ燃料の水分管理に関する研究（R5～R7）」
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真庭バイオマス発電所

木質チップ燃料 炉内の燃焼状況

間伐作業

間伐による林地残材（多くは山へ放置されていた）

木材含水率と発熱量の関係
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業者別納入チップ含水率の推移 ※2015.4～2023.3の期間で納入回数の多かった10業者

真庭木材事業協同組合第二工場 真庭木材事業協同組合第一工場 株式会社フォレストこいで 株式会社戸川木材 山陰丸和林業株式会社市川事業所

真庭森林組合 前田畜産運送有限会社 合同会社 バイオマスサプライ 真庭木材市売株式会社・本社 株式会社ヤマサキ

G社-2 G社-1 K社 T社 S社

Y社I社B社F社 M社

試験状況：屋外で太陽光による加温送風 1月実施試験状況：屋内での常温送風 11月実施
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送風時間（H）

堆積チップ下部からの送風による含水率変化

送風

cont

気温℃

ヒノキ辺材試験体の圧縮率・圧縮速度
の違いによる形状変化
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冬期屋外での温風送風による含水率変化

加温BOX内 常風 cont 加温BOX内 温風堆積ﾁｯﾌﾟ底部 外気

含水率が下がると発熱量は増える
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チップ保管状況の一例

月別・業者別・深さ別の堆積チップ含水率測定結果の一例
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圧縮変位(圧縮率)と圧縮応力との関係
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圧縮率と圧搾後の含水率との関係
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試験状況：小型万能試験機によるヒノキ小試験体の圧搾
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